cofrac

=CSTB

— e ¥ 10305
{.Z__{%LMEAWME-HMFL ” a§53,1,|5

DEPARTEMENT ACQUSTIQUE ET ECLAIRAGE
L aboratoire d'essais acoustiques

RAPPORT D'ESSAIS N° AC03-060 ,
CONCERNANT DEUX REVETEMENTS DE SOL STRATIFIES
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OBJET
Déterminer "amélicraticn Za lisclaticn 3u brust de choc AL Se deux revétements de soil siratifiés sur une
SCUS-CoUCnE,

TEXTES DE REFERENCE

Les mesuras sont ~3dliséss selon les negrmes MFE =M 180 140-)

A
¢comrpietées la nerme NF EN 130 717/2 et 'annexe Ce ‘a2 norme NF S
caleul des indices glebaux,

IF EN 207 20-2 a1 NF EM 1553 130:5,
31-057 concernant ia metncgs de

ECHANTILLON TESTE

Date de reception au laberaicire  : 22 avnl 2203

Crigine :
Mise 2n ceuvre “CSTE

Fzit a Mame La Vallse, e 10 juin 2CC3

Lz charge d'sssais Le chef du dépariement Acoustique et Eclairage

Thierry SURVILLE Jacgues ROLAND
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AMELIORATION DE L'ISOLATION AU BRUIT DE CHOC AL |Essai
 Date 24/04/03

D'UN REVETEMENT DE SOL STRATIFIE SUR SOUS-COUCHE |
~-z> | Poste DELTA

DEMANDEUR
REVETEMENT DE SCL STRATIFIE SOUS-COQUCHE

FABRICANT
APPELLATION RALLS

CARACTERISTIQUES

Mature Ame an licra Ze tois S0F avec un . Fibras ce poyasier

parament mpnimeé Q'un cacor leck et
contra-garemeant en gagier kraft

E:aisseur an mm ' 8 il
Masse suracigue ean xg/m? | - 7,15 ~ 1,25
Mise an muvre + Peosé sur la sous-coucna. Assemelzga Pusae sur un plancher béten
gar Euf""l: 2 amogiement das .:-.I"‘Q*.JE o
| rainures.

RESULTATS
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AMELIORATION DE L'ISOLATION AU BRUIT DE CHOC AL |Essai 1

D'UN REVETEMENT DE SOL STRATIFIE SUR SOUS-COUCHE _ |§§:‘~'E E‘EE‘{_‘H

o THE

DEMANDEUR

SCRIFTION {Las Zimenscrs sont Jonnses 2n mm

HAevetement J& 3gl stratifie Fabrican:
Agpellauch
Maura . Aavaizment ce s¢l siratifie composé ce
' - yna T'al::e Cécarative en pagier imprimé 2'un cécor an leck,
imgregnge ce melamine,
- ure ame ca fipras de bais HOF,
- N Contre-garament an pacier kraft care vapeur impragné de
melaming.
l2sz2 5u-ra-,.cus i
Ecaissaur
F'.'és.::r.:ar:cn clames de dimensicns 1380 x 3 5
Scus-gouche | Facricant : TAaAMICO

Apceilaticn @ T

Maturs F-'t-ra-

Ecaisseur
=résaniaticn - Fcoulezu de largeur 1000,

MISE EN EUVRE
Les lés ce scus-coucne sont Zosés Torg & Sorc sans chevauchement sur un plancher bélon d'spaisseur

LS.

Las lames du revétement dz scl swaufié scrt cosdes sur la sous-couchs ot asssmbides par simgle
emboitement ces languenas 2irainuras {cars utilisar ce calle).
Ur jeu de dilatation de 8 & 10 25t réservé en périchérie.

REMARQUE
Le ravétement de scl stratfié sur la scus—<couche 2st nen charga.

CONDITIONS DE MESURES

Terrpérature dans la salle #missicn en *C ; 21
Humidité relative dans la salle émission en % : 37.
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AMELIORATION DE L'ISOLATION AU BRUIT DE CHOC AL |Essai

D'UN REVETEMENT DE SOL STRATIFIE SUR SOUS-CCUCHE

Date
nnez  Pcste

-

24/04,03
DELTA

DEMANDEUR.

REVETEMENT DE SOL STRATIFIE

FABRICANT
APPELLATION
CARACTERISTIQUES

NEiure

Ecaisseur an mm

Ame en fibra de zois =2F avec un
paErsment imprims d'un 2ecor 2rable =t
contre-paremen:t &0 pasier <raft

Massa surfacique en xg/m® | - 17,43

Mise an couvra

| rEInUres.

HESULTATS

alLendcB
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AMELIORATION DE L'ISOLATION AU BRUIT DE CHOC AL |Essal R
D'UN REVETEMENT DE SOL STRATIFIE SUR SOUS-COUCHE | Date Ie3G3
N ‘Poste DELTA
DEMAMNDELR

CESCRIPTION L=zs cimens

..--

maydiaimant ca sol srauiis

Scus-oouchs |

IISE EN GEUVRE

L=s lés 2 s2us couche sont ocses bEor? 2 Sor sans chevauchement sur un

120,

Les lames du revétement
grmboiterent das languettss

in

RS 2oNLaoRnesSs 20 TN
i =zbrican:
Apcelaien
Marure 1 Revélement de sol stratfiz compess gs |
- une face Jécarstive an paper imonma a'un décor &n bois 2ratle,
n‘e_.rcg..‘: C2 meamnns _
- Jdne &me e fibres de Eois ROF
un cenire-parament n gapeer kraft pare vapeurimgragne de
melamins
lzsse ELI":.-'...‘.CIL.-: v =114
E:a S3ELr )
Préaszntaticn ; ‘ames de cimensicns 1380 x "853
Fac: .can: TrAaNiCE
Apceilation - TRAMI-SOL FIERE
Mature ; Fibres Ce polyesier
Massa suriacicue en kg/m®: ~ 0.29

résentaton  Sculsay de i rgeur TG00

slzncher Bdton o 2ossseuy

o2 3¢l stratfis scnt coséss sur la socus-ccuche & assembléss car simpe
f=

st rainures {sars ullisar da coilel,
=

Un jeu de dilaation ce 8 & 10 sst réseérve en gpénigher

REMARQUE

L= revetement de sci stratifié sur la scus-couche 2st ron charga.

CCONLCITIONS DE MESURES -

Tampératurs dans la saile émissicn en *C ; 21

Humiditeé ralative dans |a saile dmissicn en %& | 37

r'l
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ANNEXE 1 - ESSAIS n° 1 ET 2
NIVEAU DE BRUIT DE CHOC NORMALISE L, DE LA DALLE SUPPORT

01202,
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ANNEXE 1 — APPAREILLAGE

POSTE DELTA

Zalla d'emission * HALL

CESIGNATION MARQUE TYPE N CSTE
Maching 3 z2hee Srusi & K 2= <204 ACCU 588
Saile ¢e recepuen : DELTA 1
DESIGMATION MARQUE TYPE N® CST
- ) j Sruel & Kiaar Micrcphene 41466 |
Chare microgherique | e . i ACCU 01 CO3
Srugl & Kj=r | Préamplificatacr 2668 |
Sras teurnant Srugl & Kise 3s23 ACCUE0 T
Arghficateur CARVER | EAT600 LACOU 81 12
Scurce TGSTB-ELECTRO VOICE Pyramide ACCU 87 54
Saile de commarnde
DESIGNATICN | MARQUE TYPE | N° CSTS
' Andlyseaur lemps rési  Crudl & Kjaar fZ14a ACOUEE 7 d‘
: Micro-arcinateur HEWLETT-PACKARD Via :
| Calibraur | Brudl & Kjzr | 4231 lACOU 95 5
-

RCECE0 moe; caw 04
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ANNEXE 2 - PLAN DU POSTE D'ESSAIS
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DEPARTEMENT ACOUSTIQUE ET ECLAIRAGE

Laboratcire d'essals acoustiques

cofrac

Accreditation
n® 1-0:305
ESSAlS

RAPPORT D'ESSAIS N° AC03-060 )
CONCERNANT DEUX REVETEMENTS DE SOL STRATIFIES

A LA DEMANDE DE :

N/Ref, ;BR-1114484
EST13-03-0107
TS/GA

L'aceréditation de la seclion Laboratoires du COFRAD atteste de la
compétencs des leboratoiras pour les seuls essals couvarls par
faccreditation.

Forges d'acoréditation communiqudes sur demande,

Ce rapport d'essais attesta uniguemsnt des caractgnstiques da Moojet
soUmis aux essais st ne préjuge pas des camcldistigues de produils
gimllaires. |l ne consliiua done pas une cartification de produlls au
g2ns de l'article L §15-27 du code de la consommation &t da 13 loi du
3 Juln 1534,

Seuls las azzals fdestiliss par le symbaole E sont affectuds sous le
couvert de I'azcréditation,

La reproduction da ce rappon d'essais n'sst autorisés qua sous sa
farme intégrals.

[l comports nsuf pagas.

KRONO France

Route de Cerdon

Boite Postale 3

45600 SULLY SUR LOIRE

PARIS - MARNE-LA-VALLEE - GRENOBLE - NANTES - SOPHLA ANTIPOLIS
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

B4, avenue Jean-Jaursa - Champs-suUr-Mame - BP 2 - F-FT4E1 Mame-a-Vellde Cedes 2
Tel, ;01 54 63 84 BF - Fax ;01 64 BA 83 14
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OBJET

Déterminer lamélioration de lisolation au bruit de chee AL de deux revétements de sol stradifiés sur une
sous-couche.

TEXTES DE REFERENCE

Les mesures sont réalisées selon les normes NF EN SO 140-1, NF EN 20140-2 et NF EN ISO 140-8,
complétées la norme NF EN ISC 717/2 et lannexe de la norme MF S 31-057 concernant la méthods de
calcul des Indices globaux.

ECHANTILLON TESTE

Date de réception au laboratoire  : 22 avril 2003
Qrigine  KRONO FRANCE
Mise en csuvre : CSTE

LISTE RECAPITULATIVE DES ESSAIS
N° essai Echantillon testé

1 Revétement de sol stratifie KRONOTEX DYNAMIC CLIC sur sous-couche TRAMI-SOL FIBRE
2 Revéternent de sol stratifié KRONOTEX RCBUSTO CLIC sur sous-couche TRAMI-SOL FIBRE

Feit & Marne La Vallee, le 10 juin 2003

Le chargé d'essais Le chef du département Acoustique et Eclairage
Thierry SURVILLE Jacques ROLAND

ROS0G0.dog, rev 04
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AMELIORATION DE LISOLATION AU BRUIT DE CHOC AL |Essai 1

D'UN REVETEMENT DE SOL STRATIFIE SUR SOUS-COUCHE Kete 24/04/03
cose |Poste DELTA

DEMANDEUR KRCONO FRANCE

REVETEMENT DE SOL STRATIFIE SO0US-COUCHE
FAEBRICANT KRONO FRANCE TRAMICO
APPELLATION KRONOTEX DYNAMIC CLIC TRAMI-SOL FIERE
CARACTERISTIQUES
Nature Ame en fibre de bois HOF avec un Fibres de polyaster

parement imprims d'un décor teck at
contre-paremant en papier kraft

Epaisseur en mm 8 3,5
Masse surfacique en kg/m? | ~ 7,15 ~ 0,29
Mise en ceuvre Fose sur la sous-couche. Assemblage Posés sur un plancher béton
par simple ermboitement des languettes et
" rainures.
RESULTATS -
AL endB
Mg 195 5 o o T e P 5 s O G SO SO >
L 100 4,1
i e A N
Ly LEea s 1Y S b g 160 48
] | 4,1
R s i o e S Gk o Fe et oinidinin 250 2,6
e / 315 5,2
A /50 - 400 11,6
O] | s | 190
S ok e e R e S AR B S S S B T BRD 630 25,6
----- i | g0 | 353
an 1 BREEN RS SR 1000 40,5
A ] | 1280 475
T e o N T A R I 1600 53,4
6 T SO (S IO DM 2000 58,6
T | 2500 | 622
0 TSR 2 O O O 3150 64,5*
CECITET U | 2000 | 64t
'““I“*.““T"I“";fl“?““.““‘.““‘.“I“'" 5000 52,8*
b N T TR A e e Hz dB
20 1' ' __1l _:__ i [#}: valenr compoa. {=] - it e posts,
: -i-r1-1 AL, =21dB
L : :: } :T: : Pour information
10 P b Ca=-11dB AL =20 dB(A}
i =C51B
2k ak
fen Hz

ROD0G0.dog, rev 04
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AMELIORATION DE L ISOLATION AU BRUIT DE CHOC AL Essai 1

D’UN REVETEMENT DE SOL STRATIFIE SUR SOUS-COUCHE Date 24/04/03
cnse | Posie DELTA

DEMANDEUR KRONO FRANCE

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mim)

Revatement de sol siratifié © Fabricant : KRONO FRANCCE
Appellation : KRONOTEX DYNAMIC CLIC
Nature : Revélement de sal stratifié composé de
. une face décorative en papier imprimé d'un décor en leck,
imprégnée ce melamine,
- une dme de fibres de bois HOF,
- un contre-parement en papier kraft pare vapeur imprégne de
mélamine.
Masse surfacique : - 7,15
Epaisseur: 8
Présentation : lames de dimensions 1380 x 185,

Sous-couche : Fabricant : TRAMICO
Appellation : TRAMI-SOL FIBRE
Nature : Fibres de polyester
Masse surfacique en kg/m? : ~ 0,29
Epaisseur : 3,5
Présentation : Fouleau de largeur 1000.

MISE EN CEUVRE

Les |és de sous-couche sont posés bord & bord sans chevauchement sur un plancher béton d'épaisseur

180.
Les lames du revétement de sol stratifié sont posées sur la sous-couche et assemblées par simple

emboftement des languattes et rainures (sans utiliser de calle).
Un jeu de dilatation de 8 4 10 est réserve en péripherie.

REMARQUE
Le revéiement de sol stratifié sur la sous-couche est non chargé.

CONDITIONS DE MESURES

Température dans la salle émission en °C : 21
Humidité relative dans |a salle émission en % : 37.

" RU3080,dog, rev 04
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AMELIORATION DE L'ISOLATION AU BRUIT DE CHOC AL Essal 2

D’UN REVETEMENT DE SOL STRATIFIE SUR SQUS-COUCHE Date 24/04/03
CODE? Posie DELTA

DEMANDEUR KRONO FRANGE

REVETEMENT DE SOL STRATIFIE SOUS-COUCHE
FABRICANT KRONO FRANCE TRAMICO
APPELLATION KRONOTEX ROBUSTO CLIC TRAMI-SOL FIBRE
CARACTERISTIQUES
MNature Ame en fibre de bois HDF avec un Fibres de polyester

| parement imprimé d’un décor erable et
contre-parement en papier kraft

Epaisseur 2n mm 12 3,5
Masse surfacigue en kg/m? | - 11,43 ~ 0,28
Misa en ceuvre Posé sur la sous-couche. Assemblage Posée sur un plancher beten
par simple emboftement des languettes et
rainures.
RESULTATS -
Al endB
S 1 R N f AL
O s o 7 LB o 100 5,2
e | 125 3,2
50 T 7 . 160 0,5
TR ] | 200 | 1
e | e | g
100 0 O D b -
40 i I, R 400 11,5
e ] | s | 188
SN o o e s e g O 630 | 24,1
141/_ 800 31,8
P e B R p I . 1000 38,4
1 O T OO R 41,7
i s e e i 1600 | 485
B e e i 2000 | 54,3
W i 5 9 2500 53,9
I o T £ O T T - 3150 60,1
U TR | 4000 | 6198
i Ff 5000 59,7%
10— T Hz OB
[N O B TR -—|——1--——_.--..-..-_.:_..I.--.—_ [} ¢ valba pomigoe. ] :limitn da poats,
if AL, = 18 dB
i '::TIZIZZ;LZ}I_IE:TZZZIZ’C:TET:ZII Pour informatian :
0 A N : | T . ’ F Ga=-11dB AL = 16 dB(A)
O 0 U O 0 W
1::55]'5}

125 250 500 1k 2k 4k
fenHz

FOS060.doc, rav (4
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AMELIORATION DE L'ISOLATION AU BRUIT DE CHOC AL |Bssai 2
D’UN REVETEMENT DE SOL STRATIFIE SUR SOUS-COUCHE 222-:& ﬁﬁﬁfﬁa

DEMANDEUR KRONO FRANCE

DESCRIPTION {Les dimensions sont données en mim)

Revétement de sol stratifie :

Sous-couche .

MISE EN C(EUVRE

Fabricant : KRONO FRANCCE
Appellation : KRONOTEX ROBUSTO CLIC
Mature ; Revétement de scl stratifié compose de :
. une face décorative en papier imprimé d'un décor en bois erable,
imprégnee de melamine
- une éme de fibres de bois HDF
. un contre-parement en papier kraft pare vapeur imprégné de
mélamine
Masse surfacique : ~ 11,43
Epaisseur : 12

~ Présentation : lames de dimensions 1380 x 185

Fabricant : TRAMICO

Appellation : TRAMI-SOL FIBRE
Mature : Fibres de polyester

Masse surfacique en kg/m? : - 0,28
Epaisseur: 3,5

Présentation : Rouleau de largeur 1000

Les lés de sous couche sont posés bord & bord sans chevauchement sur un plancher béton d'épaisseur

150,

Les lames du rovétement de sol stratifié sont posdes sur la sous-couche et assemblées par simple

emboltement des languettes et rainures (sans utiliser de colle).
Un jeu de dilatation de 8 & 10 est réservé en périphérie.

REMARQUE
Le ravétement de sal stratifié sur la sous-couche est non charge.

CONDITIONS DE MESURES

Température dans la salle émission en °C : 21
Hurnidité relative dans la salle émission en 3% : 37

_ R02060.dog, rev 04
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ANNEXE 1 - ESSAIS n° 1 ET 2
NIVEAU DE BRUIT DE CHOC NORMALISE L, DE LA DALLE SUPPORT

Les rasultats sont obtenus selon l2s normes NF EN [SO 140-1, NF EN 20140-2,
NE EN 1SO 140-8 et NF EN |SO 71 7/

RESULTATS

L,endB
s O 9 0 O R el L
R Rt e et T N t L st BT RS B 100 68,8
----- e e A -
i FEENEEMRE N 1860 73,2
o T 5 O 200 | 71,4
B 56 5 6 050 e O R 250 | 68,9
- - 315 = 67,9
i 400 | 67,3
_ : 500 | 68,0
T 630 69,4
N 6 800 70,9
o e 1000 | 725
0 T O T e 1250 Te.2
ST | 600 | 723
S ot i e ok i S o e D 2000 Tl
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ANNEXE 1 - APPAREILLAGE

rrrrrr

POSTE DELTA

Salle d’fémissiun : HALL

DESIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB
Machine & choc Bruél & Kjesr 3204 ACCL g88
Salle de réception : DELTA 1
DESIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB
Bruél & Kjser Microphone 41686
Chaine micraphonique i ' : " & ACOU 01 003
Bruél & Kjesr Préamplificateur 2669
Bras tournant Bruél & Kjesr 3923 ACOU 807
Amglificateur CARVEHR FMEDD ACQOU 91 12
Source CSTB-ELECTRO VOICE | Pyramide ACOU 97 54
Salle de commande
DESIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB
Analyseur temps reel - Brusl & Kjasr 2144 ACOU 96 7
Micro-ordinateur HEWLETT-PACKARD VL4
Calibreur Bruél & Kjesr 4231 ACOUB5 5
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ANNEXE 2 — PLAN DU POSTE D’ESSAIS } POSTE DELTA
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